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合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 江西飞蛾实业有限公司

委托单位地址 江西省上饶市铅山县鹅湖镇青溪街道

生产单位 /

生产单位地址 /

样品名称 被子 商标 宝诗顿

样品数量 1 样品颜色 /

货号 / 产品等级 /

2023年06月25日至2023年07检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2023年12月16日 样品规格 /

检测依据 GB/T 22796-2009《被、被套》，GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》

样品图片

（检验专用章）

签发日期：2023年12月21日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验结论
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

标识 / 应符合 GB/T 5296.4 要求 符合 合格

外

观

质

量

规格尺寸偏

差率
% ±2.5 符合 合格

纬斜、花斜 % ≤4.0 0.2 合格

色花、色差 级 ≥3-4 4-5 合格

破损、针眼 cm 破损不允许，针眼小于 20 符合 合格

色、污 处/件 轻微允许 3 0

甲醛含量 mg/kg ≤75 未测出 合格

pH 值 / 4.0～8.5 7.0 合格

异味 / 无异味 无异味 合格

可分解致癌芳香

胺染料
mg/kg 禁用 未测出 合格

水洗尺寸变化率 % ≤5.0 1.4 合格

水洗后扭曲率 % ≤4.0 0.9 合格

染色牢度耐水 级 ≥4 符合 合格

染色牢度耐汗渍 级 ≥4 符合 合格

染色牢度耐皂 级 ≥4 符合 合格

染色牢度耐干摩

擦
级 ≥4 符合 合格

纤维成分 % /

面料 聚酯纤维 100

/填充

物
棉 100

合格
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

原料要求 /

不得使用医用纤维性废弃物 符合 合格

不得使用使用过的殡葬用纤维制品 符合 合格

不得使用来自传染病疫区无法证明未被污染的纤

维制品
符合 合格

不得使用国家禁止进口的废旧纤维制品 符合 合格

不得使用其他被严重污染或有毒有害的物质 符合 合格

不得使用被污染的纤维下脚 符合 合格

不得使用废旧纤维制品或其再加工纤维 符合 合格

不得使用纤维制品下脚或其再加工纤维 符合

不得使用规定的二、三类短绒棉 符合 合格

不得使用经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下

脚、再加工纤维
符合 合格

不得使用未洗净的动物纤维 符合 合格

不得使用发霉变质的絮用纤维 符合 合格

不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质 符合 合格

不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他

不卫生物质
符合 合格

不得检出明显的粉尘 符合 合格

不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球

菌等致病菌
符合 合格

***报告结束***

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


