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样品名称 T恤 品牌 唐狮

委托单位 宁波唐狮网络科技有限公司 生产单位 宁波振纺制衣有限公司

样品货/款号 628410023001A 样品数量 1

成分 100%棉 质量等级 合格品

颜色/色号 100漂白 受理日期 2023-11-06

样品状态 正常 报告日期 2023-11-06

来样方式 快递 检验类别 委托检验

检测项目 详见附页

检测及判定依据 时尚针织T恤衫 Q/TS 17-2018（合格品）
GB 18401-2010 B类

检验结论：
该样品按上述标准检验合格，检测结果详见附页。

备注：
1、甲醛测试的检出限为20mg/kg，低于检出限的结果报告为“未检出”。
2、pH值测试使用的萃取介质为0.1mol/L氯化钾溶液。
3、客户提供的客户、样品信息由客户确认，本中心不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完
整性责任。
4、未标注年代号的测试方法均采用其最新版本。

批准人：

地址2：浙江省宁波市江北区环城北路东段814弄75号 9号楼9-188 电话：0574-89019385 邮编：315000
地址1：浙江省宁波市鄞州区泰康中路456号3楼 电话：0574-88307532 邮编：315100

声  明
①本报告无本单位检验检测专用章无效；
③本报告涂改、缺页、部分复印无效；

②本报告无批准人签名无效；
④若非本单位抽样，本报告仅对收到的样品负责。
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样品识别： 628410023001A  100漂白

测试项目 检测结果 单项判定 测试方法

耐皂洗
(级)

变色（面料） 3 4-5 合格 GB/T 3921

沾色（面料） 3 4-5

耐汗渍（酸）
(级)

变色（面料） 3 4-5 合格 GB/T 3922

沾色（面料） 3 4-5

耐汗渍（碱）
(级)

变色（面料） 3 4-5 合格 GB/T 3922

沾色（面料） 3 4-5

耐水
(级)

变色（面料） 3 4-5 合格 GB/T 5713

沾色（面料） 3 4-5

耐干摩擦
(级)

沾色（面料） 3 4-5 合格 GB/T 3920

耐湿摩擦
(级)

沾色（面料浅色） 2-3 4-5 合格 GB/T 3920

甲醛含量
()

面料 ≤75 <20 合格 GB/T 2912.1

pH值
()

面料 4.0~8.5 6.6 合格 GB/T 7573

起毛起球（圆轨迹法
）

(级)

面料 2-3 4 合格 GB/T 4802.1

纤维成分
(%)

面料 棉:100 实测值 FZ/T
01057.1;FZ/T
01057.2;FZ/T
01057.3;FZ/T

01057.4

********************************************以下空白*********************************************
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地址2：浙江省宁波市江北区环城北路东段814弄75号 9号楼9-188 电话：0574-89019385 邮编：315000
地址1：浙江省宁波市鄞州区泰康中路456号3楼 电话：0574-88307532 邮编：315100

声  明
①本报告无本单位检验检测专用章无效；
③本报告涂改、缺页、部分复印无效；

②本报告无批准人签名无效；
④若非本单位抽样，本报告仅对收到的样品负责。
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